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Prüfzeugnis für Reibbeiwerte 
Geprüft nach DIN EN 12195-1:2021 
 

 
WEHE Beschichtungs – GmbH 
Auf der Leuchtenburg 8 
 
D – 49434 Neuenkirchen-Vörden 
 
 
 
1 Beschreibung der Reibpartner: 
 

1.1 Auflagefläche: 
 

1.1.1 Art:    beschichteter Fahrzeugboden 
1.1.2 Hersteller:   WEHE Beschichtungs – GmbH 
1.1.3 Typ:    STOP-N-Move 70 Black 
                       28 mm Multiplexplatte mit Polyurea-Beschichtung 

Schichtstärke ca. 2,5 mm 
1.1.4 Zustand:  neu (sauber, besenrein) 
 
 
1.2 Ladegut 1: 
 

1.2.1 Art:    Euro-Palette 
1.2.2 Abmessung:  120 x 80 cm 
1.2.3 Masse des Ladeguts: 1.020 kg  
 
 
 
 
 
 
1.3 Ladegut 2: 
 

1.3.1 Art:    Gitterbox 
1.3.2 Abmessung:  120 x 80 cm  
1.3.3 Masse des Ladeguts: 1.022 kg 
 
 
 
1.4 Prüfbedingungen: 
 

1.4.1 Umgebungstemperatur:                                 22°C 
1.4.2 Ort und Datum der Prüfung:                          D-49434 Neuenkirchen-Vörden, 14.07.2021 
 
  



 

DEKRA-Nr.: 313/32100/703550/1826960629   30.08.2021 

Seite 2 von 3 

 

   

 

Prüfzeugnis für Reibbeiwerte 
Geprüft nach DIN EN 12195-1:2021 
 
 

2 Ermittelte Reibbeiwerte Ladegut 1: 
 

2.1 trocken 2.2 nass 
2.1.1 längs zur Palettenkufe: µ = 0,72 2.2.1 längs zur Palettenkufe: µ = 0,63 
2.1.2 quer zur Palettenkufe: µ = 0,70 2.2.2 quer zur Palettenkufe: µ = 0,68 

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

3 Ermittelte Reibbeiwerte Ladegut 2: 
 

3.1 trocken 4.2 nass 
3.1.1 längs zur Palettenkufe: µ = 0,72 4.2.1 längs zur Palettenkufe: µ = 0,61 
3.1.2 quer zur Palettenkufe: µ = 0,72 4.2.2 quer zur Palettenkufe: µ = 0,64 
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Prüfinstitut: 
 

Bearbeitender Sachverständiger 
Dipl.-Ing. Uwe Semsch 
Telefon 0521/29905-28 
Telefax 0521/29905-70 
Mobil  0152/54592022 
E-Mail  uwe.semsch@dekra.com 
Datum: 30.08.2021 

DEKRA Automobil GmbH 
Niederlassung Bielefeld 
Otto-Brenner-Straße 168 
33604 Bielefeld 
Telefon 0521/29905-0 
Telefax 0521/29905-70 
 

 

Hersteller WEHE Beschichtungs – GmbH: 
Die Baugleichheit bzw. Ausführung der ausgelieferten Komponenten mit der geprüften Komponente 
wird mit der Unterschrift des Firmenverantwortlichen bestätigt. Dieses Prüfzeugnis umfasst 3 Seiten 
und hat nur in vollständiger Form mit Unterschrift des Firmenverantwortlichen und Firmenstempel 
Gültigkeit. 

 

Unterschrift des Firmenverantwortlichen  
 
 
 
 
 
Ort, Datum 

 

 


